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委托单位： 东莞滋乐曼健康科技有限公司

单位地址： 东莞桥头镇大洲桥新西二路 10号万金高新产业园招商办公楼五楼

样品信息:

样品名称： 内摄按摩棒

样品描述： 粉色软胶

样品型号： ZLM202008001

委托日期： 2020年 9月 15日

检测日期： 2020年 9月 15日 - 2020年 9月 19日

检测结果： 请参见后续页。

检测要求： 结论

为满足中华人民共和国国家玩具安全技术规范 GB 6675-2014
- GB 6675.4-2014 —— 特定元素的迁移 合格

授权签字人

黄胜明
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检测结果： 单位：mg/kg

备注：

mg/kg = ppm=parts per million
N.D.=Not Detected，未检出（小于方法检出限）

显示的可溶重金属结果为经分析调整后的值。

根据客户要求，只检测指定的样品（部位）。

检测流程图

检测项目 检测方法/仪器 方法检出限 含量 限值

可溶砷

GB 6675.4-2014,
ICP-OES

2.5 N.D. 25

可溶钡 5 N.D. 1000

可溶镉 5 N.D. 75

可溶铬 5 N.D. 60

可溶汞 5 N.D. 60

可溶铅 5 N.D. 90

可溶锑 5 N.D. 60

可溶硒 5 N.D. 500

样品称重 加萃取液

调整溶液 pH值，萃取

样品制备

数据处理 ICP-OES分析
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样 品 附 图

***报告结束***
本报告 HCT盖章才生效，本报告不可以删改。本报告只对接收样品的检测结果负责。

未经本公司书面授权，不得部分复制本报告做宣传品使用。

WTH20H09066661C

检测样品
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